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Vorwort der Begleitgruppe

Betongelenke werden im Hoch- und Briickenbau seit mehr als einem Jahrhundert erfolgreich
eingesetzt und sind eine ,gute” Alternative zu mechanischen Lagern, die regelmassig inspiziert und
haufig nach einigen Jahrzehnten ersetzt werden miissen. Trotz zahlreicher Vorteile, insbesondere
hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Dauerhaftigkeit, Robustheit und Nachhaltigkeit, haben Betongelenke in
den vergangenen Jahrzehnten jedoch an Bedeutung verloren.

Die derzeitige Bemessung und konstruktive Durchbildung von Betongelenken beruht auf empirischen
Regeln, die aus den 1960er Jahren stammen, und sind mit den heutigen Tragwerksnormen in der
Schweiz nur eingeschrankt kompatibel. Aufgrund dieser Unsicherheit werden Betongelenke in der
Praxis wenig geplant und ausgefihrt.

Prof. Dr. W. Kaufmann und seine Mitarbeiter T. Marki¢ und Dr. M. Bimschas haben sich zum Ziel
gesetzt, das Tragverhalten von Betongelenken grundlegend zu untersuchen und bestehende
Unsicherheiten bei der Bemessung von Betongelenken zu beseitigen, so dass sie in Zukunft vermehrt
angewendet werden kénnen.

Es ist ihnen gelungen, das Tragverhalten von Betongelenken mit einem neuen Modell auf der Basis der
Plastizitatstheorie zu beschreiben und damit sowohl die mehraxiale Tragwirkung des Betons als auch
die Wirkung der Bewehrung realistisch abzubilden.

Auf dieser Basis ist eine im Vergleich mit bestehenden Bemessungsrichtlinien weniger konservative
Bemessung moglich, die zu effizienteren und besser funktionierenden Betongelenken flihrt. Damit ist
ein erster Schritt fiir eine spatere, normative Umsetzung in den schweizerischen Tragwerksnormen
gegeben.

Dr. Peter Lunk, Holcim (Schweiz) AG

cemsuisse Forschungsférderung

Die cemsuisse Forschungsforderung unterstiitzt Forschungsprojekte im Bereich der Betonanwendung,
welche von kompetenten Forschergruppen an cemsuisse herangetragen werden. Mit der proaktiven
Forschungsforderung definiert cemsuisse zudem Forschungsprojekte von spezifischem Interesse und
tragt diese an kompetente Forschergruppen heran oder schreibt sie 6ffentlich aus. Die Projektnehmer
werden jeweils von einer Begleitgruppe aus cemsuisse-Vertretern fachlich unterstitzt.

Dr. Heiner Widmer, Leiter Umwelt, Technik, Wissenschaft, cemsuisse
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Betongelenke

Bezeichnungen und Fachausdriicke

Schlussbericht

Im Folgenden werden die wichtigsten in diesem Bericht verwendeten Bezeichnungen definiert. Weitere, nicht
hier definierte Bezeichnungen werden im Text bei erstmaliger Benutzung eingefihrt.

Koordinaten
X Axialrichtung Anschlussbauteil
y Querrichtung Gelenk
(senkrecht zur Gelenksachse)
z Langsrichtung Gelenk
(= Gelenkachse = Rotationsachse)

Geometrische Grossen

d Breite des Gelenkanschlusskorpers
c Lange des Gelenkanschlusskorpers
a Gelenkhalsbreite

(Abmessung in Querrichtung)
b Gelenkhalslange
(Abmessung in Langsrichtung)

ald Einschnlrungsverhaltnis

t Gelenkhalsdicke

A, =a-b Gelenkhalsfléche

b, = %(C —b) Einkerbung an den Stirnseiten
§ Neigung der Haupteinkerbung
r Radius der Kerbenausrundung

Materialkennwerte

feo Zylinderdruckfestigkeit des Betons
e Dreiachsige Druckfestigkeit des Betons
E. Elastizitatsmodul des Betons
fCC - - .
k.=~ Druckfestigkeitsbeiwert

Einwirkungen und Auswirkungen
N Normalkraft (Druck positiv)

N
Oxo :E Mittlere Spannung im Gelenkhals

ol Verdrehung

v, Querkraft in Gelenk-Querrichtung
(senkrecht zur Gelenkachse)

Vv, Querkraft in Gelenk-Lé&ngsrichtung
(parallel zur Gelenkachse)

M, Biegemoment um starke Achse

M, Biegemoment um Gelenkachse

z, Spaltzugkraft in Querrichtung (senk-

recht zur Gelenkachse)
z Spaltzugkraft in Langsrichtung (parallel
zur Gelenkachse)

Normalkrafte und Normalspannungen werden positiv auf Druck definiert.

Im Text wird an einigen Stellen der englische Fachausdruck Confinement benutzt, um den (gilinstigen) Einfluss
von Querpressungen auf die axiale Druckfestigkeit des Betons zu beschreiben, da dieser Begriff allgemeiner ist
als der in Deutsch tibliche Begriff der ,,Umschniirungswirkung®.
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Betongelenk (Liniengelenk), Ansicht in Langs- und Querrichtung unter allgemeiner Beanspruchung.
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1. Zusammenfassung

Betongelenke werden seit mehr als einem Jahrhundert erfolgreich eingesetzt. Im Vergleich zu mechanischen
Lagern, welche den gleichen Zweck erfillen, weisen Betongelenke zahlreiche Vorteile auf, insbesondere hin-
sichtlich Wirtschaftlichkeit, Dauerhaftigkeit, Robustheit und Nachhaltigkeit. Trotz dieser Vorteile und der guten
Erfahrungen mit Betongelenken haben sie in den vergangenen Jahrzehnten jedoch an Bedeutung verloren. Ein
wichtiger Grund dafiir ist, dass fiir die Bemessung und konstruktive Durchbildung nur relativ alte, auf empiri-
schen Regeln beruhende Richtlinien zur Verfiigung stehen, was mit heutigen Tragwerksnormen nur bedingt
kompatibel ist. Ziel des vorliegenden Forschungsprojekts war es daher, das Tragverhalten von Betongelenken
grundlegend zu untersuchen und, darauf aufbauend, die bestehenden Unsicherheiten bei der Bemessung von
Betongelenken zu beseitigen, so dass sie in Zukunft vermehrt angewendet werden kénnen.

Der Fokus der Arbeit lag auf unbewehrten Betonliniengelenken, sogenannten Freyssinet-Gelenken. Basierend
auf einer umfangreichen Literaturstudie wurde die Tragwirkung in einem ersten Schritt anhand von Ergebnissen
friiherer Versuche sowie mittels linear elastischer und nichtlinearer Finite Elemente-Analysen untersucht.

Anschliessend wurde das Tragverhalten von Betongelenken mittels diskontinuierlicher Spannungsfelder auf der
Basis des unteren Grenzwertsatzes der Plastizitatstheorie untersucht. Mit diesen mechanisch konsistenten Model-
len ist es — im Unterschied zu den bestehenden semi-empirischen Modellen — méglich, sowohl die mehraxiale
Tragwirkung des Betons als auch die Wirkung der Bewehrung realistisch zu modellieren. Ergénzend dazu wur-
den Uberlegungen zum Verhalten unter aufgezwungenen Gelenkrotationen sowie Beanspruchung durch Quer-
kréfte und Biegemomente senkrecht zur Gelenkachse angestellt. Auf dieser Basis ist eine im Vergleich mit be-
stehenden Bemessungsrichtlinien weniger konservative Bemessung mdglich, die zu effizienteren und besser
funktionierenden Betongelenken fuhrt. Bevor weniger konservative Bemessungsregeln fur die Anwendung in
der Praxis formuliert werden, sollten die Ergebnisse jedoch experimentell validiert werden.

Mit der vorliegenden Arbeit konnten wichtige Erkenntnisse zum Tragverhalten von Betongelenken gewonnen
und ein Schritt in die Richtung der analytischen Modellierung gemacht werden. Verschiedene Punkte bleiben
jedoch offen, insbesondere hinsichtlich des Verhaltens unter allgemeiner Beanspruchung. Aufgrund des komple-
xen Verhaltens im Bereich des Gelenkhalses kénnen diese Fragen mit analytischen Modellen und numerischen
Untersuchungen allein nicht abschliessend geklart werden.

2. Projektvoraussetzungen und -ziele
2.1.  Problemstellung

Geschichtliche Entwicklung

Betongelenke werden im Hoch- und Briickenbau seit mehr als einem Jahrhundert erfolgreich eingesetzt, um
unerwiinschte Beanspruchungen — insbesondere infolge von Zwéngungen — zu reduzieren. Wahrend in der An-
fangszeit des Eisenbetons oft Gelenke vorgesehen wurden, um ein statisch bestimmtes Tragsystem zu gewéhr-
leisten, das mit den damaligen Berechnungsverfahren analysiert werden konnte, kommen Betongelenke heute
primér zur Verminderung von Zwéangungen bei monolithischen Bauwerken zum Einsatz. Die wirtschaftlichen,
robusten und dauerhaften Betongelenke erlebten im Zuge des Autobahnbaus in den 1960er und 1970er Jahren
eine eigentliche Blitezeit, als Betongelenke bei unzéhligen Briicken zum Einsatz kamen. In den folgenden Jahr-
zehnten verloren die Betongelenke aber wieder an Bedeutung. Dies einerseits aufgrund der Weiterentwicklung
mechanischer Lager, andererseits war jedoch entscheidend, dass ein mechanisch konsistentes Modell fiir das
Verhalten von Betongelenken fehlte. In den letzten Jahren setzte sich die Erkenntnis durch, dass mechanische
Lager Schwachstellen der Bruckenkonstruktion sind, die regelmdssig inspiziert und nach einigen Jahrzehnten
ersetzt werden mussen. Vor diesem Hintergrund wurde in letzter Zeit die integrale Brickenbauweise als vielver-
sprechende Alternative erkannt [Kaufmann 11]. Im Zuge dieser Entwicklung haben Betongelenke als wichtiges
Konstruktionselement fur diese Bauweise eine signifikante Wiederbelebung erfahren und kamen bei einer gan-
zen Reihe von grossen Briickenprojekten der vergangenen Jahre erfolgreich zum Einsatz. Die letzten Anwen-
dungen in der Schweiz stellen der Viadukt Lugano-Bellinzona der Neubaustrecke Alp Transit (2014) und die
Taminabricke (2016) dar.

Fehlende Grundlagen und Forschungsbedarf
Wie sich bei den Anwendungen im Rahmen der neueren Briickenprojekte immer wieder gezeigt hat, stellt der
Mangel an hinreichend abgesicherten Bemessungsregeln nach wie vor ein Hemmnis fiir den effizienten Einsatz
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von Betongelenken dar. Die Bemessung und konstruktive Durchbildung von Betongelenken beruht auf alten
Richtlinien, die aus den 1960er Jahren stammen und mit den heutigen Tragwerksnormen (Partialsicherheitsfakto-
ren, Plastizitatstheorie) nur eingeschrankt kompatibel sind. Die meisten Modelle und Bemessungsregeln beste-
hen aus semi-empirischen Beziehungen zwischen der Geometrie des Gelenkkdrpers, der Normalkraft und der
zuléssigen Gelenkverdrehung. Anstatt auf einem konsistenten mechanischen Modell, basieren sie oft auf Erfah-
rung und dem ,.Ingenieurgefiithl“ und fuhren teilweise zu divergierenden Empfehlungen. Ausserdem lassen sich
zuverlassige Aussagen zum Tragverhalten von Betongelenken unter allgemeinen Beanspruchungskombinationen
(Querkréfte, Torsions- und Querbiegemomente), wie sie nach den heutigen Tragwerksnormen (z.B. infolge Erd-
beben) praktisch immer auftreten, mit diesen alten Richtlinien nicht abdecken.

Die Folge ist, dass bei der Planung von Betongelenken — obwohl sie seit mehr als einem Jahrhundert erfolgreich
in verschiedenen Projekten eingesetzt worden sind — eine nicht unbetréchtliche Unsicherheit verbleibt. Um diese
Ungewissheiten zu beseitigen, sind im Einzelfall umfangreiche gutachterliche Festlegungen und Betonierversu-
che erforderlich, was ein Hemmnis fiir den effizienten Einsatz von Betongelenken darstellt. Das Anwendungspo-
tential von Betongelenken ist aufgrund der bestehenden Wissensliicken bei weitem nicht ausgeschopft.

Daraus ergibt sich ein Forschungsbedarf, insbesondere hinsichtlich eines besseren Verstandnisses des effektiven
Tragverhaltens von Betongelenken.

2.2. Ziele

Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit ist es, das Tragverhalten von Betongelenken grundlegend zu untersuchen
und die bestehenden Wissensliicken durch die Entwicklung eines mechanisch konsistenten Modells zu schlies-
sen. Damit sollen die bestehenden Unsicherheiten bei der Bemessung von Betongelenken vermindert werden, so
dass sie in Zukunft vermehrt angewendet werden kdnnen, ohne dass spezielle Untersuchungen im Einzelfall
erforderlich sind.

Zudem soll aufgezeigt werden, ob zur Klarung der offenen Fragen weiterer Forschungsbedarf besteht, insbeson-
dere hinsichtlich ergénzender experimenteller Untersuchungen.

3. Durchgefiihrte Arbeiten
3.1. Das Grundprinzip von Betongelenken

3.1.1. Ubersicht

Betongelenke sind monolithische, aber dennoch gelenkige Verbindungen im Massivbau. Durch eine Verjingung
des Querschnitts werden die Druckspannungen in einer schmalen Zone, dem sogenannten Gelenkhals, kon-
zentriert. Dies ermdglicht die Aufnahme von verhéltnismassig grossen Rotationen um die Gelenkachse, ohne
dass unzul&ssig grosse Biegemomente resultieren. Aufgebrachte Verdrehungen um die Gelenkachse wirken sich
somit, praktisch wie bei einem Liniengelenk, nur lokal auf den Gelenkbereich aus, ohne im (brigen Bauwerk
signifikante Beanspruchungen zu verursachen.

Infolge der Umlenkung der Druckspannungstrajektorien durch den eingeengten Gelenkhals entstehen senkrecht
zur axialen Druckrichtung Spaltzugspannungen in den Gelenkanschlusskérpern (,,Gelenkkdpfe) und Quer-
druckspannungen im Gelenkhals (,,Einschniirungsbereich®). Aufgrund der Unterschiede hinsichtlich ihres Trag-
und Verformungsverhaltens (Spannungszustand, Kriechverhalten, Bruchprozesse) wird nachfolgend das Trag-
verhalten von Betongelenken fiir den Einschnirungsbereich und die Anschlusskérper getrennt beschrieben.

3.1.2.  Verhalten des Einschnliirungsbereichs

In verschiedenen experimentellen Untersuchungen wurde beobachtet, dass der Beton im Einschniirungsbereich
axiale Druckspannungen weit Gber der einachsigen Druckfestigkeit aufnehmen kann. Die in den Versuchen beo-
bachtete Duktilitdtszunahme war sogar noch ausgepragter. In den Versuchen von [Leonhardt 65] wurden durch-
schnittliche axiale Druckspannungen im Gelenkhals von bis zu o,, =N/A; =2.8f, ohne Anzeichen eines
Versagens erreicht, bevor der Bruch schliesslich in einem der Anschlusskdrper durch Versagen der Bewehrung
eintrat. Die beobachtete Erhéhung der Betondruckfestigkeit und der Duktilitat kann nur durch die Wirkung eines
dreiachsigen Druckspannungszustands im Gelenkhals erklart werden (Bild 1b): Mit einem zweiachsigen
Druckspannungszustand liesse sich héchstens eine Festigkeitserhthung von etwa 30% gegentiiber der einachsi-
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gen Druckfestigkeit [Kupfer 69] erklaren. Somit ist eine Idealisierung von Betongelenken als Scheiben im ebe-
nen Spannungszustand nicht zielfihrend. Vielmehr herrscht — zumindest im mittleren, von den Stirnseiten geni-
gend weit entfernten Bereich langer Betongelenke — offensichtlich ein dreiachsiger Druckspannungszustand vor.

Das Confinement in Querrichtung (d.h. senkrecht zur Gelenkachse) ist priméar durch die Umlenkung der
Druckspannungstrajektorien gegeben. Infolge der hdheren Druckspannungen erféhrt der Hals grossere axiale
Stauchungen und dadurch bedingte Querdehnungen in den beiden horizontalen Richtungen y und z als die dane-
benliegenden, axial weitgehend unbelasteten Schultern der Gelenkkdpfe. Letztere behindern daher die Querdeh-
nung des Gelenkhalses, woraus sich zusétzliche Querdruckspannungen (sowohl in Langs- als auch in Querrich-
tung des Gelenks) im Gelenkhals und Zugspannungen in den Schulterbereichen ergeben (Bild 1a). Aus diesen
einfachen Vertraglichkeitsuberlegungen kdnnen zwei wichtige Schliisse gezogen werden:

- Um das Confinement des Gelenkhalses in dessen Langsrichtung auch bei hohen Beanspruchungen und Ver-
formungen sicherzustellen und ein duktiles Bruchverhalten zu gewéhrleisten, ist eine entsprechende L&ngs-
bewehrung (parallel zur Gelenkachse) in der Schulter neben dem Gelenkhals von grosser Bedeutung. Fur
kleine Lasten (im Gebrauchszustand) konnen die Langszugkréfte in den Schulterbereichen durch die Be-
tonzugfestigkeit aufgenommen werden, wie die Versuche von [Leonhardt 65] bestétigt haben. In diesen
Versuchen war praktisch keine Schulterbewehrung parallel zum Gelenkhals vorhanden, die Druckfestigkeit
im Versuch lag aber dennoch deutlich Gber der Zylinderdruckfestigkeit. Mit zunehmender Belastung treten
jedoch — sofern nicht vorher ein VVersagen der Spaltzugbewehrung in Querrichtung auftritt, siehe Abschnitt
3.1.3 — Risse auf, wodurch das Confinement schlagartig reduziert wird und ein Sprédbruch eintritt. Ein sol-
ches Versagen infolge mangelnder Langsbewehrung trat beispielsweise beim Versuchskdrper I11 von [Le-
onhardt 65] auf.

- Eine Bewehrung in Querrichtung des Gelenks direkt tiber und unter dem Gelenkhals erzeugt eine zusétzli-
che Umschnirungswirkung, welche zur Erh6hung der axialen Druckfestigkeit im Gelenkhals beitragt.

Bild 1c zeigt eine mogliche Bewehrungsanordnung, die beide obengenannten Punkte beriicksichtigt. Die Wich-
tigkeit einer solchen Bewehrung bei Betongelenken wurde bis jetzt in keinem Bemessungskonzept explizit be-
riicksichtigt; vielmehr basieren viele empirische Bemessungsregeln implizite auf der Aktivierung der Zugfestig-
keit des Schulterbetons in Langsrichtung des Gelenks.

(a) (b)

(©

L J ©J

Bild 1 (a) Passives Confinement des Gelenkhalses infolge behinderter Querdehnung; (b) Spannungs-Dehnungs-Diagramm
von Beton unter einachsiger und dreiachsiger Druckbeanspruchung; (¢) Mégliche Umschniirungsbewehrung unmittelbar
Uber resp. unter dem Gelenkhals zur Sicherstellung des Confinements.

Zwischen dem Querdruck, welcher durch die Umlenkung der Druckspannungstrajektorien (infolge der Ein-
schniirung im Gelenkhals) hervorgerufen wird und dem Querdruck, welcher durch die Behinderung der Quer-
dehnungen entsteht, besteht ein wesentlicher Unterschied. Ersterer ist durch die Umlenkung der Druckspannun-
gen infolge der Form bedingt und — bei gegebenem Verlauf der Trajektorien — proportional zur Axialbelastung
und unabhdngig von der Querdehnung (,,aktives Confinement®); letzterer erfordert dagegen Querdehnungen, um
aktiviert zu werden (,,passives Confinement). Dieser Unterschied kann mit einfachen linear elastischen Finite
Elemente-Analysen eines Liniengelenks, mit unterschiedlicher Querdehnung (Poissonzahl v) des Betons, besta-
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tigt werden: Wéhrend im Gelenkhals in Querrichtung fir v =0 (keine Querdehnung) nur unwesentlich kleinere
Druckspannungen auftreten als fir v=0.17 (~ ungerissener Beton), verschwinden die Druckspannungen in
Langsrichtung fir v=0.

Um unter hohen Pressungen Betonabplatzungen des Gelenkshalses zu vermeiden, muss das Gelenk auch in
Langsrichtung an den Stirnseiten leicht eingeschniirt und der Gelenkhals umlaufend kreisférmig ausgerundet
werden. Die leichte Einschnlrung des Gelenks in L&ngsrichtung bewirkt ein gewisses aktives Confinement im
Bereich der Stirnseiten, wodurch Abplatzungen verhindert werden. Im Gegensatz zur Querrichtung werden die
Druckspannungstrajektorien aber nur sanft umgelenkt, so dass in Langsrichtung im Wesentlichen nur ein (passi-
ves) Confinement infolge der Querdehnungsbehinderung durch die Schultern wirksam ist.

Die hohe Festigkeit und Duktilitit des Betons unter mehraxialen Druckspannungen machen eine den Gelenkhals
durchdringende axiale Bewehrung zur Beteiligung an der Aufnahme der Axialkréfte nicht nur unnétig, sondern
eine solche Bewehrung kann sogar kontraproduktiv sein. Dies aus folgenden Griinden [Dix 62]:

- Die Platzverhaltnisse sind bereits ohne axiale Bewehrung eng; eine solche Bewehrung erschwert das Ein-
bringen und Verdichten des Betons, der an dieser Stelle hoch beansprucht ist.

- Im Gelenkhals kdnnen lokal sehr grosse Stauchungen des Betons auftreten (deutlich grdsser als die
Fliessdehnung der Bewehrung), wodurch die Bewehrung Betonabplatzungen verursachen kann (als Folge
davon konnte die Bewehrung ausknicken, wobei dies in keinem Versuch beobachtet wurde).

- Bei zyklischer Belastung resultiert infolge der alternierenden Verbundspannungen eine Spreizwirkung, was
zu Betonabplatzungen fihrt und die Dauerhaftigkeit des Gelenks beeintrachtigt.

- Die Bewehrung behindert das Kriechen des Betons und reduziert damit dessen giinstige Wirkung (Abbau
der Beanspruchungen, beispielsweise Momente infolge Gelenkrotation).

- Sie vergrossert die Biegesteifigkeit (Drehwiderstand) des Gelenks, insbesondere bei grésseren Rotationen.

Falls fur die Aufnahme von Querkréften (Abschnitt 3.4) und Biegemomenten quer zur Gelenkachse (starke Rich-
tung, siehe Abschnitt 3.5) eine Bewehrung durch den Gelenkhals unabdingbar ist, sollte sie auf das notwendige
Minimum beschrankt und in der Gelenkachse eingelegt werden.

3.1.3.  Verhalten der Gelenkanschlusskorper

Die Ausbreitung der Hauptdrucktrajektorien im Gelenkanschlusskérper erzeugt Zugspannungen senkrecht zur
Druckrichtung, welche als Spreizspannungen bezeichnet werden. Die Grdsse und Verteilung dieser Spannungen
hangt priméar von der Normalkraft, dem Einschnilrungsverhdltnis, der Bewehrungsanordnung sowie insbesondere
der Risshildung ab. Bild 2a und b zeigen schematisch die Verteilung der Querspannungen in einer linear elasti-
schen isotropen Scheibe unter lokaler Pressung; dies entspricht in etwa den Verhdltnissen in ungerissenem Be-
ton. Um ein ginstiges Verhalten sowohl im Gebrauchs- als auch im Bruchzustand zu gewahrleisten, sollten die
Spannungsumlagerungen im Zuge der Rissbildung begrenzt werden. Es ist daher sinnvoll, die Bewehrung in
Anlehnung an die elastische Ldsung einzulegen.

Die Einleitung und Ausbreitung konzentrierter Krafte ist eine grundlegende Fragestellung im Betonbau, und es
liegen dafiir verschiedene Losungsansatze vor, siehe Abschnitt 3.2. Obschon in Betonliniengelenken naherungs-
weise ein ebener Dehnungszustand vorherrscht, kann die auf [lyengar 60] zuriickgehende analytische Lésung fur
linear elastische, unendlich lange (h>>d) Scheiben im ebenen Spannungszustand fiir die Untersuchung der
Verhéltnisse in den Gelenkanschlusskorpern von Betonliniengelenken verwendet werden, wie dreidimensionale
linear elastische FE Analysen bestétigt haben [Markic 15]. Bereits mehr als 35 Jahre vor der Arbeit von [lyengar
60] ermittelte [Mo6rsch 24] mit einem vereinfachten — aber fur die Zeit sehr innovativen — Ansatz, namlich der
Zusammenfassung der Spannungstrajektorien zu Resultierenden, also einem Fachwerkmodell resp. diskontinu-
ierlichen Spannungsfeld (Bild 2c), die Grosse der Spreizzugkraft in Abhéngigkeit der aufgebrachten Belastung:

2, =0.25N (1—%} (1)

Aus Bild 2d ist ersichtlich, dass GI. (1) fir Einschnirungsverhéltnisse ab 0.3 gut mit lyengars Lésung Uberein-
stimmt (was nicht weiter erstaunt, da die Neigung der Druckstreben, und damit die Grdsse der Spreizzugkrafte,
in Anlehnung an elastische Spannungsverteilungen gewahlt wurde), aber bei fir die Praxis relevantesten Werten
von 0.1 bis 0.3 zu kleineren Spaltzugkréften fiihrt. [Monnig 69] schlug eine zu (1) analoge Gleichung vor, die
mit dem Wert 0.30 anstelle von 0.25 etwas grossere Spreizkrafte ergibt.
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Bild 2 (a) Hauptdrucktrajektorien; (b) zugehérige Spannungen in Querrichtung und (c) Fachwerkmodell nach [Morsch 24]
zur Ermittlung der Spreizzugkraft; (d) Bezogene Spaltzugkraft.

[Leonhardt 86] schlug eine Schlaufenbewehrung (verteilt Uber eine Lange von je 0.7d Uber resp. unter dem
Gelenkhals) zur Aufnahme der Spaltzugkraft vor, was sich in Versuchen und in praktischen Anwendungen be-
wahrt hat. Aufgrund der Untersuchung des Einschnurungsbereichs (Abschnitt 3.1.2), welche die Anordnung
einer Umschniirungsbewehrung gemass Bild 1c unmittelbar neben dem Gelenkhals nahelegt, sollte aus prakti-
schen Uberlegungen angestrebt werden, diese Bewehrungsform auch fiir die Aufnahme der Spaltzugkraft zu
benutzen; aufgrund der Versuche von [Dix 62] ist eine solche Umschnirungsbewehrung wirksamer als eine
Schlaufenbewehrung nach [Leonhardt 86].

Im Hinblick auf ein glinstigeres Riss- und Gebrauchsverhalten empfahl Leonhardt, die zul&ssige Spannung in der
Spaltzugbewehrung o, ., auf einen Wert zu begrenzen, der (auch unter Berticksichtigung von Last- und Wider-
standsbeiwerten) deutlich kleiner ist als die Fliessgrenze resp. deren Bemessungswert f ,. Auf diesen Aspekt
wird in Abschnitt 3.6 eingegangen.

3.2.  Tragverhalten unter Normalkraft
3.2.1.  Allgemeine Bemerkungen

Das Tragverhalten von Betongelenken unter Normalkraft (hier wird ausschliesslich Druck untersucht) stellt
grundséatzlich ein Teilflachenbelastungsproblem dar, eine in der Baupraxis haufige Problemstellung (Spann-
gliedverankerungen, Brickenlager etc.). Fur die Ermittlung der aufnehmbaren Teilflachenpressung existieren in
der Fachliteratur unterschiedliche theoretische Untersuchungen, welche zumeist auf der Grundlage der Elastizi-
tatstheorie beruhen. Diese sind fur Bauteile aus Beton jedoch nur wenig aussagekraftig, da sie dessen ausgepragt
nichtlineares, zeitabhangiges Verhalten vernachlassigen, welches einen Abbau von Spannungsspitzen und damit
einhergehende Umlagerungen der inneren Kréfte bewirkt. Die Schwierigkeit, diese vermeintlich einfache Prob-
lemstellung analytisch zutreffend zu beschreiben offenbart sich in der Tatsache, dass in den internationalen
Normenwerken (SIA 262, DIN 1045-1, Eurocode-2, ACI 318-05, Model Code 2010) empirische Beziehungen
der Form

fcc _ i
T, \/; (2)

als Bemessungsgrundlage verwendet werden. Gemass dieser Beziehung ist die aufnehmbare lokale Pressung
proportional zur einachsigen Druckfestigkeit des Betons und zur Quadratwurzel des Verhaltnisses zwischen der
Flache A, , auf welche die Last ausgebreitet werden kann und der belasteten Flache A, ; die Festigkeitserho-
hung wird dabei Ublicherweise auf f_/f., <3 begrenzt. Diese Beziehung (nachfolgend als Quadratwurzel-
Ansatz bezeichnet) wurde von [Spieth 61] aufgrund von Versuchsresultaten vorgeschlagen, und entsprechend
ihrer empirischen Natur mussen fur ihre Anwendung verschiedene Bedingungen erflllt sein. Inshesondere wird
vorausgesetzt, dass die Flachen A, und A, affin sind, womit die Ausbildung eines dreidimensionalen Span-
nungszustands unmittelbar unter der Lastflache sichergestellt werden soll. Der Quadratwurzel-Ansatz stimmt fur
zentrisch belastete, unbewehrte Betonbauteile und tbliche Flachenverhaltnisse relativ gut mit Versuchsresultaten
tiberein; da sowohl die Bewehrung als auch der Grad der Querdehnungsbehinderung unberiicksichtigt bleiben,
liefert der Ansatz jedoch fir bewehrte Bauteile in der Regel zu konservative Resultate, so dass das Potential des
Baustoffes Stahlbeton nicht ausgenutzt wird.
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Tragverhalten von Stahlbeton unter hoher, konzentrierter
Beanspruchung nicht ausreichend erforscht ist. Obschon lokale Krafteinleitungen, verbunden mit hohen 6rtlichen
Pressungen, in der Praxis sehr hdufig sind, existiert dafiir — wie auch fiir Betongelenke im Allgemeinen — kein
konsistentes mechanisches Modell, welches das Verhalten allgemein zu beschreiben vermag und als Grundlage
fiir eine Bemessungsvorschrift geeignet ware. Plastizitatstheoretische Lésungen aus der Bodenmechanik liefern
zwar eine Erklarung fiir hohe Festigkeiten, sind jedoch wegen der begrenzten Abmessungen nicht direkt an-
wendbar. Beispielsweise liefert die vollstandige Losung nach Prandtl zwar fur Beton (tang=0.75, c= f,/4)
eine axiale Druckfestigkeit von f, =13.7- f_, die Querbewehrung musste aber Uber die ganze Héhe der Gelenk-
anschlusskorper einen sehr hohen Querdruck vom Betrag f, gewéhrleisten.

In der vorliegenden Arbeit wurden deshalb neue Modelle fir lokale Beanspruchung entwickelt. Zwei davon
werden in den folgenden Abschnitten erlautert.

3.2.2. Trajektorien-Ansatz

Nach dem unteren Grenzwertsatz der Plastizitatstheorie liefert jeder statisch zul&ssige Spannungszustand, der die
Fliessbedingung nirgends verletzt, eine theoretische Traglast, welche nicht héher als der tatséchliche Tragwider-
stand ist. Auf dieser Grundlage wird im Folgenden ein Spannungsfeld fur Betonliniengelenke unter reiner Nor-
malkraftbeanspruchung entwickelt. Vereinfachend wird dabei ein durch zwei senkrecht zur Gelenkachse stehen-
de Ebenen begrenzter Ausschnitt des Gelenkes (Scheibe) mit Einheitsdicke untersucht, wobei angenommen
wird, dass die Richtung der Gelenkachse eine Hauptspannungsrichtung ist.

Grundlage fur die Konstruktion des Spannungsfeldes sind die Gelenkhalsbreite a, die fur das Spannungsfeld zur
Verfligung stehende Breite d des Anschlusskorpers und die Ausdehnung X, der Diskontinuitétsregion, an deren
Ende ein homogener Druckspannungszustand (o, =c,,, o, =0) vorausgesetzt wird. Die Lange X, kann grund-
sétzlich beliebig gewahlt werden; es ist aber sinnvoll sie — in Anlehnung an das Prinzip von de Saint-Venant —
etwa gleich der Gelenkbreite d zu wahlen. Aus Symmetriegriinden ist die Betrachtung eines Viertels des Gelenks
ausreichend.

Das Spannungsfeld wird ausgehend von der dussersten Hauptdrucktrajektorie y,(X) entwickelt, deren Geometrie
die Form des Lastausbreitungsbereichs definiert (Bild 3a). Dazu wird eine mathematische Funktion gewahlt, die
einen plausiblen Verlauf ergibt (,,flaschenférmiger Verlauf der Trajektorien mit einem Wendepunkt) und fol-
gende Randbedingungen erfullt:

W(x=0)=2 . y(x=x)=3 . %(x=0)=0 , y(x=x,)=0 ®

Wird angenommen, dass die Breite der Trajektorie von dy,, bei x=x, auf dy,, bei x=0 abnimmt, die Kraft
in der Trajektorie jedoch Uber ihre gesamte Lange konstant ist, sowie dass im Gelenkhals gerade die einachsige
Druckfestigkeit des Betons f_, erreicht wird, ergibt sich die Kraft in der Trajektorie zu dN, =o,, dy,, , und fur
ihre Breite im Gelenkhals folgt dy,, =dN, / f,, Die Trajektorie entspricht einem Druckband, das als Seil unter
Druck (,,Perlenkette) betrachtet werden kann: Sie kann nur Normalkréfte tibertragen, die Uber ihre L&nge kon-
stant sind und aus Gleichgewicht folgt, dass ein gekriimmter Verlauf der Trajektorie Umlenkkrafte u,(x) erfor-
dert, die senkrecht zu ihrer Achse angreifen. Die Grosse der Umlenkkrafte ergibt sich aus der Geometrie der
Trajektorie und der Druckkraft zu

Y; "(X)

312 4
[1+(yi'(x))2} @
Die Umlenkkréfte wirken mit umgekehrtem Vorzeichen auf den Beton ausserhalb der Trajektorie und erzeugen
in diesem Querzug- oder Druckspannungen. Wahrend die Querzugspannungen durch eine Spreizbewehrung

aufgenommen werden mdssen, bewirken die Druckspannungen eine Festigkeitserhdhung des Betons. Diese ist
abhéngig von der Grosse der Querdruckspannungen und dem gewéhlten Bruchkriterium fiir den Beton.

y; (X) =0, 0y,

Ausgehend vom Verlauf der ersten Trajektorie (i = 1) werden die weiteren Trajektorien (i > 1) ermittelt, indem
fiir ihren Verlauf die gleiche mathematische Beziehung angesetzt wird, jedoch mit angepassten Randbedingun-
gen. Wahrend — wie bei der ersten Trajektorie — die Steigung im Gelenkhals und am Ende des Diskontinuitatsbe-
reichs verschwinden muss, y,'(x=0)=0, und y;'(x=x,)=0, folgt die Lage der Trajektorie i + 1 bei x=0
und X=X, aus derjenigen der Trajektorie i sowie den Bedingungen, dass jede Trajektorie (Druckband) die glei-
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che Kraft aufnehmen soll, dN, =dN,, und dass im Gelenkhals (resp. am massgebenden Punkt der Trajektorie,
siehe unten) die Betondruckfestigkeit f_ gerade ausgenutzt wird. Aus ersterer Bedingung folgt, dass bei x = x,
alle Trajektorien die gleiche Breite dy,, aufweisen. Im Gelenkhals (x=0) nimmt die Breite der Trajektorien
dy,; =dN;/ f,, dagegen mit i, also in Richtung des Gelenkinneren kontinuierlich ab, da die Druckfestigkeit f
des Betons durch den Querdruck, welcher aus der Umlenkung der &usseren Trajektorien resultiert, in Richtung
des Gelenkinneren kontinuierlich zunimmt. Wird die Belastung o,, am Ende des Diskontinuitétsbereichs ge-
steigert, beanspruchen die Trajektorienbreiten im Gelenkhals eine immer gréssere Breite. Die Traglast entspricht
der Belastung o,,, bei welcher die ganze Gelenkhalsbreite ausgenutzt wird, das heisst wenn die Summe aller
Trajektorienbreiten dy,; bei x=0 der Gelenkhalsbreite a entspricht.

Die Haupttrajektorien des resultierenden Spannungsfelds sind in Bild 3b (fur den Trajektorienverlauf geméss
Gl. (5)) illustriert. Die Druckkraft der Trajektorie (des Druckbands), dividiert durch die jeweilige Breite, ergibt
die Hauptdruckspannung o, in jedem Punkt; ihre Richtung ist bei der Tangente zur Trajektorie gegeben. Die
senkrecht dazu wirkende Hauptspannung kann durch Summation der Umlenkkréfte entlang der zur ersten
Hauptdrucktrajektorienschar orthogonal stehenden Kurve ermittelt werden. Die Spannung o, in Langsrichtung,
d.h. parallel zur Gelenkachse und orthogonal zur betrachteten Scheibe, stellt die dritte Hauptspannung dar; ihre
Grosse kann frei gewahlt resp. aufgrund der vorhandenen Bewehrung parallel zur Gelenkachse festgelegt werden
(siehe unten und Abschnitt 3.1.2). Damit ist der Spannungszustand in jedem Punkt des Gelenkhalses und des
Gelenkanschlusskdrpers bekannt, und die Einhaltung des gewahlten Bruchkriteriums fur den Beton kann (ber-

pruft werden.

Je nach der fur die Geometrie der Trajektorien gewdahlten Funktion und den daraus resultierenden Verldufen der
Trajektorienbreite und der Querdruckspannungen wird das Bruchkriterium des Betons nicht im Gelenkhals,
sondern an einer anderen Stelle der Trajektorie massgebend. In solchen Féllen sind die Spannungen o,, bei
X =X, zu reduzieren, bis das Bruchkriterium des Betons (iber die ganze L&nge der Trajektorien eingehalten ist.
Die erforderliche Spreizbewehrung folgt aus der in Bild 3c dargestellten Verteilung der Spaltzugspannungen
entlang der x-Achse.
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Bild 3 Betongelenke mit Einschniirungsverhaltnis a/d =0.2 unter Druck-Normalspannung o, : (a) Erstes Druckband; (b)
Spannungsfeld mit Haupttrajektorien; (c) Querspannungsverteilung entlang x-Achse.
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Ausgehend vom Trajektorien-Ansatz kann auch die glinstige Wirkung einer unmittelbar (ber resp. unter dem
Gelenkhals liegenden Umschniirungsbewehrung in Querrichtung beriicksichtigt werden (Bild 4a). Eine solche
Bewehrung bewirkt eine Uber die Gelenkbreite konstante Druckspannung in y-Richtung, die mit dem Span-
nungszustand gemass Trajektorien-Ansatz superponiert werden kann. Es resultiert somit eine zusétzliche Festig-
keitserhhung des Halsbereiches und eine entsprechende Steigerung der maximal aufnehmbaren Belastung o, .

Die in Richtung der Gelenkachse wirkende Spannung o, kann grundsétzlich in jedem Punkt unabhangig ge-
wéhlt werden. Ihr Einfluss auf die mehrachsige Druckfestigkeit des Betons wird durch die Bruchbedingung
erfasst. Hier wurde in jedem Punkt o, =max(c,,0) angenommen (d.h. fur Druckspannungen gleich gross wie
o, , fir Zugspannungen = 0). Es ist wichtig, dass geniigend Langsbewehrung in der Schulter eingelegt wird, so
dass sich der angenommene Querdruck o, tatséchlich einstellen kann. Aus dem einfachen Fachwerkmodel in
Bild 4b ist ersichtlich, dass die Zugkraft Z,, in der Schulter, fiir welche diese Bewehrung bemessen werden
muss, dem Integral aller Querdruckspannungen o, , die im Gelenkhalsbereich angesetzt werden, entspricht.

@ o e 0)

i’/ E Gt:om

ch
P (Pl,sup

AL p U /
conf
(o + =1 = O
Gl/ R Gl,suy \GZYSUP
Bild 4 (a) Effekt einer Umschnirungsbewehrung in Querrichtung neben dem Gelenkhals; (b) Langsbewehrung zur Sicher-
stellung eines Querdrucks in Léngsrichtung ( o, ).

“ ‘

Der Trajektorien-Ansatz, kombiniert mit der Aktivierung einer Querbewehrung unmittelbar tber resp. unter dem
Gelenkhals, kann fur die Bemessung von Betonliniengelenken unter Normalkraft verwendet werden. Im Unter-
schied zu den bestehenden empirischen Richtlinien erfolgt die Bemessung nach diesem Ansatz anhand eines klar
definierten, statisch konsistenten Spannungsfelds. Das Bruchkriterium kann fiir den dreidimensional beanspruch-
ten Beton in jedem Punkt des Gelenks uberprift und die erforderliche Bewehrung kann ebenfalls ermittelt wer-
den.

Vergleich mit anderen Bemessungsregeln und Versuchsergebnissen

Da es nur sehr wenige représentative Versuche von Betonliniengelenken gibt, wurde das auf dem Trajektorien-
Ansatz basierende Modell fur rotationssymmetrische Falle verallgemeinert. Dies erlaubt den Vergleich mit be-
stehenden Bemessungsregeln fir Teilflachenbelastungen und einer breiten Datenbank von Versuchen. Fir die
folgenden Vergleiche wurden exponentielle harmonische Funktionen der Form

y; (X) =€ C,;sin(Cyx+Cy; )+ Cy (5)
fur den Trajektorienverlauf gewdhlt. Vier der Konstanten C,; bis C,; wurden durch die Randbedingungen (3)
bestimmt; die verbleibende Konstante wurde so optimiert, so dass die Traglast maximiert wird. Als Bruchkriteri-

um wurde die Fliessbedingung von Coulomb benutzt, die in Hauptspannungen wie folgt ausgedriickt werden
kann:

Y =0, (1-sing)—o, (1+sing)—2ccosp=0 (0,26 >0,) (6)
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Fur Beton wurden ubliche Werte fir den Winkel der inneren Reibung und die Kohasion von tang=0.75 und
c= f, /4 angesetzt. Fur die Berechnungen wurde der Trajektorien-Ansatz, kombiniert mit der Aktivierung einer
Querbewehrung unmittelbar tber resp. unter dem Gelenkhals, im Programm Matlab implementiert, da die Me-
thode relativ rechenintensiv ist.

Bild 5 zeigt den Vergleich zwischen verschiedenen Modellen und Versuchen an unbewehrten Bauteilen unter
Teilflachenbelastung. Die axiale Druckspannung im Gelenkhals (= lokale Pressung bei der Lasteinleitung, beim
Trajektorien-Ansatz Mittelwert) ist dabei in Funktion des Einschniirungsverhaltnisses a/d dargestellt. Es zeigt
sich, dass der Trajektorien-Ansatz gut mit Versuchsresultaten, aber auch mit dem Quadratwurzel-Ansatz [Spieth
61] Ubereinstimmt. Fir starke Einschniirungen (a/d<0.2), wie sie bei Betongelenken auftreten konnen, liegt
der Trajektorien-Ansatz deutlich auf der konservativen Seite, er erlaubt aber im Vergleich mit heutigen Normbe-
stimmungen (SIA 262: Wurzelansatz mit maximaler Festigkeitserhdhung um Faktor 3) und der von Leonhardt
vorgeschlagenen empirischen Formel trotzdem eine betréchtlich héhere Ausnutzung der Kapazitat. Zum Ver-
gleich sind auch die Ergebnisse nach einem Modell von [Kupfer 05] dargestellt, der das Problem der Teilfla-
chenbelastung in einer wenig bekannten Arbeit ebenfalls anhand der Untersuchung von Haupttrajektorienverldu-
fen und der durch diese bewirkten Querpressungen analysierte, wobei aber nur einfache Kurvenverldufe unter-
sucht und die Umlenkkrafte nur ndherungsweise erfasst wurden.

12.0 £ Wurzelansatz
100 4 SIA 262
' X  Spieth
8.0 & Wurm Daschner
W3 B Bauer
s 6.0 [Leonhardt 86] mit o= 0
& 6.
[Kupfer 05]
4.0 Trajektorien Ansatz
2.0
0.0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
ald

Bild 5 Vergleich verschiedener Modelle mit Versuchen an unbewehrten Bauteilen unter Teilflachenbelastung.

Die wahre Starke des Trajektorien-Ansatzes zeigt sich bei der Betrachtung bewehrter Bauteile unter ortlicher
Pressung (Tabelle 1), unter Berlicksichtigung der Aktivierung einer Umschnirungsbewehrung unmittelbar unter
der Belastungsflache. Das vorgeschlagene Modell stimmt wesentlich besser mit den in den Versuchen erreichten
Bruchlasten Gberein als die Normbestimmung fir Teilflachenbelastung.

Tabelle 1 Vergleich verschiedener Modelle mit Versuchen an bewehrten Bauteilen unter Teilflachenbelastung

vVersuchsresultat Bruchlast nach Widerstand nach
Autor / Quelle | Versuch Nr. £ Trajektorien-Ansatz SIA 262
cc/fco

fcc/ ch fcc/ ch
3.1 10.0 7.1 3.0
[Spieth 61] 3.2 11.9 8.5 3.0
3.3 10.4 6.0 3.0
Wurm/Daschner 19 31 2.4 2.0
[Wurm 77] 25 2.8 2.3 2.0

3.2.3. Diskontinuierliches Spannungsfeld (Facher)

Der Trajektorien-Ansatz, welcher im durch die dusserste Trajektorie begrenzten Lastausbreitungsbereich einem
kontinuierlichen Spannungsfeld mit variabler Druckfestigkeit entspricht, stimmt zwar gut mit VVersuchsresultaten
tiberein, ist jedoch verhaltnismassig rechenintensiv und daher nur bedingt fiir die Anwendung in der Praxis ge-
eignet. Nachfolgend wird ein diskontinuierliches Spannungsfeld untersucht, welches das Verhalten von Betonge-
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lenken unter Normalkraft &hnlich zutreffend zu beschreiben vermag, jedoch wesentlich einfacher in der Anwen-
dung ist. Das Modell beruht ebenfalls auf dem unteren Grenzwertsatz der Plastizitatstheorie.

Das untersuchte Spannungsfeld ist in Bild 6a dargestellt, wobei wiederum ein Viertel einer durch zwei senkrecht
zur Gelenkachse stehende Ebenen begrenzten Scheibe des Gelenks betrachtet und vorausgesetzt wird, dass die
Richtung der Gelenkachse eine Hauptspannungsrichtung ist. Flir den Beton wird auch hier die Fliessbedingung
von Coulomb angenommen. Das Spannungsfeld setzt sich aus in der Scheibenebene einachsig beanspruchten
Streben und Fachern sowie zweiachsig beanspruchten Knotenbereichen zusammen (da die Spannung o, in
Léangsrichtung, d.h. parallel zur Gelenkachse, im Allgemeinen nicht Null ist, sind die Bereiche effektiv zwei-
resp. dreiachsig beansprucht; fir den Beschrieb des Spannungsfelds wird der Einfachheit halber von o, =0
ausgegangen). Ausgangspunkt fur die Konstruktion des Spannungsfelds sind wiederum die Gelenkhalsbreite a
und die flr das Spannungsfeld zur VVerfugung stehende Breite d des Anschlusskérpers, wobei aber hier eine tiber
die Breite a des Gelenkhalses konstante Spannung o,, vorausgesetzt wird. Der Knoten ABK gibt die Normal-
kraft a-o,, an die im Winkel o gegeniiber der x-Achse geneigte, einachsig mit o, = f,, beanspruchte Druck-
strebe BCHK ab. Der Winkel y folgt aus den Gleichgewichtsbedingungen und der Annahme, dass das Bruch-
kriterium im Knoten ABK gerade erfullt ist, wobei senkrecht zur Scheibe die mittlere Hauptspannung vorausge-
setzt wird. Bis hier entspricht das Spannungsfeld der von [Chen 75] angegebenen Lésung. Diese wird um den
Facher CDGH erweitert, der die Normalkraft Uber die ganze zur Verfligung stehende Breite gleichméssig ver-
teilt. Uber die an den Fécher anschliessende, zweiachsig beanspruchte Druckzone DEFG (Hauptdruckspannun-
gen o, undo,,) werden die Horizontalkomponenten der Krafte im Fécher an eine Spreizbewehrung abgegeben,
die das horizontale Gleichgewicht gewdhrleistet. Im Knoten CH herrscht ein zweiachsig gleichférmiger
Druckspannungszustand, o, =o,, = f_,. Die Druckspannungen im Fécher nehmen entlang der geraden Trajek-
torien, ausgehend vom entlang der Facherberandung CH vorausgesetzten Wert o, = f, , in Richtung des Ran-
des DG ab. Die Geometrie der Facherberandungen CH und DG kann durch Formulieren der Gleichgewichtsbe-
dingungen an einer Facherstrebe und Ldsen der resultierenden Differentialgleichungen ermittelt werden [Marti
99].

Der glinstige Effekt einer unmittelbar Uber resp. unter dem Gelenkhals liegenden Umschnirungsbewehrung kann
durch die Superposition einer einachsig mit o, =o,,, beanspruchten Drucktrebe ABIJ berlicksichtigt werden.
Durch die damit verbundene Erhéhung der horizontalen Hauptdruckspannung in Knoten ABK wird die auf-
nehmbare vertikale Hauptdruckspannung o,, wesentlich erhdht (vorausgesetzt, dass in Richtung der Gelenkach-
se eine Druckspannung aktiviert werden kann, die mindestens gleich gross ist wie die horizontale Druckspan-
nung in der Scheibenebene). Durch Superposition mit dem oben beschriebenen Spannungsfeld resultiert im Be-
reich BHK ein zweiachsiger Druckspannungszustand, der fiir die Tragsicherheit aber nicht massgebend wird
resp. nicht fiir eine Erhéhung der Druckspannung in der Strebe BCHK genutzt werden kann, da diese in Bereich
BCH einachsig beansprucht bleibt.

Die Hauptspannung o, =oc, in Langsrichtung (parallel zur Gelenkachse) wird im Bereich der Region ABHK
gleich o, gewdhlt, in den anderen Bereichen zu Null gesetzt. Die in Richtung der Gelenkachse erforderliche
Bewehrung, um diesen Querdruck o, sicherzustellen, kann wie beim Trajektorien-Ansatz anhand des in Bild 4b
dargestellten Fachwerkmodells bestimmt werden. Aus diesem Spannungsfeld kann die maximal aufnehmbare,
gleichmassig verteilte Beanspruchung o,, im Gelenkhals in Funktion des Einschniirungsverhéltnisses a/d und
der Spreiz- und Umschnirungsbewehrung (beziehungsweise des durch diese erzeugten Querdrucks o, resp.
G ) €rmittelt werden. Die Abmessung h. kann grundséatzlich frei gewahlt werden, bei gegebenen o, und
o, resultiert die grosste Traglast jedoch stets fir h. =0 ; der Winkel o und die Abmessung x, des Diskontinu-
itatsbereichs resultieren aus dem Gleichgewicht.

Bild 6b zeigt, dass das diskontinuierliche Spannungsfeld bei starken Einschniirungen (kleines Verhéltnis a/d ),
in Ubereinstimmung mit dem praxiserprobten Ansatz von Leonhardt, deutlich grossere Festigkeitserhdhungen
ergibt als der Trajektorien-Ansatz; der Unterschied zwischen den beiden Ansdtzen nimmt mit zunehmendem
Verhiltnis a/d ab. Aufgrund der Ubereinstimmung mit dem Ansatz von Leonhardt und der Tatsache, dass es
sich um Ldsungen nach dem unteren Grenzwertsatz der Plastizititstheorie handelt, durfte das diskontinuierliche
Spannungsfeld besser mit der tatséchlichen Bruchlast korrelieren als der Trajektorien-Ansatz. Da das diskontinu-
ierliche Spannungsfeld nicht auf rotationssymmetrische Falle verallgemeinert werden kann und fiir Liniengelen-
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ke kaum Versuchsresultate vorliegen, kann dies allerdings nicht direkt experimentell Uberprift werden. Gewiss
ist jedoch, dass das diskontinuierliche Spannungsfeld den Vorteil hat, dass der giinstige Einfluss einer Spreizbe-
wehrung auf die Bruchlast, welcher in Versuchen beobachtet wurde, direkt erfasst wird. Eine kraftige Spreizbe-
wehrung (resp. der dadurch aktivierbare Querdruck) fuhrt in diesem Modell zu einer massiven Erhéhung der
aufnehmbaren Beanspruchung im Gelenkhals. Der Trajektorien-Ansatz liefert dagegen lediglich die fir eine
gewahlte Geometrie erforderliche Spreizbewehrung; wird diese darliber hinaus verstarkt, resultiert keine héhere
Bruchlast; eine Anpassung der Geometrie zur Ausniitzung der Spreizbewehrung wére sehr aufwandig.

Aus Bild 6¢ kann fir eine gegebene Belastung des Anschlusskérpers o,, und ein angenommenes Bewehrungs-
layout (o, und o) die maximal zuldssige Einschnirung (minimales Einschniirungsverhaltnis a/d ) abgele-
sen werden. Dies ist fir die Bemessung von Betongelenken — bei denen zwecks Minimierung der Rotationsstei-
figkeit eine moglichst kleine Gelenkhalsbreite angestrebt wird — relevant. Aus Bild 6d und e ist ersichtlich, das
die Bruchlast bei einer Erhthung der Spannung o, infolge Spreizbewehrung Gber einen Wert von etwa
o, =0.2...0.3f,, nicht mehr stark zunimmt, resp. die Spreizkréfte bei zunehmender Bruchlast tiberproportional
anwachsen. Grossere Werte von o, sind daher kaum wirtschaftlich.

(@) al2 (b)
X 4
T 0 [Leonhardt 65] mit o = 0
G, 35 . Trajektorien-Ansatz
Diskontinuierliches Spannungsfeld:
- —Xa» - 3.0 Geont / fo =0
N «3 -~ Oeonf/ fo =0.17
‘ 3 2° Wo./fo =033
L] 2.0 Wos/fy =017
] Goonf Ecot(y) ~~~~~
L] 2 15
| 1.0
| 0 0.2 0.6 0.8 1
L i a/d[-]
h
" ©) 10
| 0.8
N —_ 0.6
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Bild 6 (a) Diskontinuierliches Spannungsfeld fiir bewehrte Bauteile unter Teilflachenbelastung; maximale Druckspannungen
(b) o, und (c) o, in Funktion des Einschnirungsverhéltnisses a/d und der durch die Spreiz- resp. Umschniirungsbe-
wehrung erzeugten Querdruckspannungen o, und c (d) maximale Druckspannung o, und () totale Spaltzugkraft Z,
in Funktionvon o, und o

conf ?

conf *
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass mit dem in diesem Abschnitt vorgeschlagenen diskontinuier-
lichen Spannungsfeld die Bewehrungsanordnung und der Bewehrungsgehalt der Spreiz- und Umschniirungsbe-
wehrung ermittelt, die Betonabmessungen tberprift und die minimal erforderliche Gelenkhalsbreite fiir eine
gegebene Drucknormalkraft bestimmt werden kénnen. Ausserdem wird die Wirkung einer Spreizbewehrung
berlicksichtigt und es resultieren hthere Werte fir die Traglast als nach dem Trajektorien-Ansatz (Absatz 3.2.2),
bei welchem zudem die Spannungsverteilung im Gelenkhals (Maximalwert in Achse) stark von der elastischen
Losung (Maximalwert am Rand) abweicht, was gréssere Umlagerungen erfordert. Fir die Praxis ist daher das
diskontinuierliche Spannungsfeld (F&cher) geméss Abschnitt 3.2.2 zu empfehlen, das auch in der Anwendung
einfacher ist (bei der Bemessung interessieren primér die Grosse und Lage der Spreizkrafte, die fir tbliche Ver-
héltnisse in guter Naherung durch Betrachtung eines vereinfachten Fachwerkmodells — ohne genaue Bestim-
mung des Verlaufs der Facherberandungen — ermittelt werden kénnen).

3.3. Einfluss der Rotation

Betongelenke missen grosse Druckkréfte tbertragen, dirfen Verdrehungen um die Gelenkachse aber moglichst
wenig Widerstand entgegensetzen. Auch bei grosseren Rotationen sollen nur untergeordnete Biegemomente
entstehen. Da die Rotationssteifigkeit mit der Breite a des Gelenkhalses tiberproportional zunimmt, wird dieser
moglichst schmal ausgebildet. Dies ist der Grund, weshalb die maximal aufnehmbare Druckspannung im Ge-
lenkhals mdglichst zutreffend erfasst werden muss, was mit den in den vorhergehenden Abschnitten dargestell-
ten Modellen untersucht wurde.

Die Grosse der Biegemomente, welche durch eine Verdrehung um die Gelenkachse hervorgerufen werden, hangt
neben der Breite des Gelenkhalses primar von der Steifigkeit des Betons ab. Aufgrund des zeitabhangigen Ver-
haltens von Beton spielt die Geschwindigkeit, mit welcher eine Rotation aufgebracht wird, eine entscheidende
Rolle. Insbesondere erreichen die Biegemomente infolge von langsam auftretenden Rotationen (z.B. durch
Schwinden und Kriechen eines Briickentragers hervorgerufene Verdrehungen) dank des Kriechvermdgens des
Betons nur einen Teil des Wertes, den sie bei kurzfristigem Eintreten verursacht hatten, und durch Rotationen in
jungem Bauwerksalter hervorgerufene Biegemomente bauen sich im Laufe der Zeit stark ab. Diese Effekte kdn-
nen mit den fur die Untersuchung von Langzeiteinfliissen tblichen Verfahren untersucht werden, beispielsweise
nach dem Verfahren von Trost, wobei die Kriechzahl ¢ fiir Beton unter dreiachsiger Druckbeanspruchung zu
verwenden ist. N&dherungsweise kann, wie von Leonhardt empfohlen, der gunstige Einfluss des Kriechens be-
riicksichtigt werden, indem langfristig eintretende resp. wirkende Verdrehungen o, um den Faktor (1+ ¢) redu-
ziert werden, wobei Leonhardt zur Beriicksichtigung der dreiachsigen Beanspruchung eine reduzierte Kriechzahl
von ¢ =1 empfahl.

Wie Versuche und Analysen bestehender Betongelenke gezeigt haben, kénnen bereits bei relativ geringen Ver-
drehungen Risse im Gelenkhals entstehen. Durch alternierende Rotationen (beispielsweise infolge zyklischer
Temperaturdnderungen des Briickeniiberbaus) kann es sogar sein, dass der Gelenkhals uber seine gesamte Breite
gerissen ist. Solange die Druckzone — bei geschlossenen Rissen — intakt ist, beeintrachtigen solche Risse die
Tragfahigkeit des Betongelenkes jedoch nicht, und sofern die aufgezwungenen Verdrehungen nicht allzu gross
sind, zeigen Betongelenke mit gerissenem Hals auch keinerlei Zeichen von Ermidung unter zyklischer Verdre-
hung mit wechselndem Vorzeichen [Dix 62], [Fessler 67]. Da die Kraftiibertragung ber den Beton erfolgt und
hdchstens eine sehr leichte Bewehrung durch den Hals verlduft, beeintrachtigt das Reissen des Gelenkhalses
auch die Dauerhaftigkeit kaum; jedenfalls liegen keine Berichte (iber Probleme mit Betongelenken vor, die mit
einer Betonierfuge im Gelenkhals ausgefiihrt wurden (in den USA verbreiteten Praxis, inshesondere bei Beton-
gelenken am Pfeilerfuss im Ubergang zur Fundation [Saiidi 88]).

Der Einfluss einer aufgezwungenen Rotation auf die aufnehmbare Normalkraft kann beriicksichtigt werden,
indem die Gelenkhalsbreite a durch die effektiv gedriickte Halsbreite a” =a—r ersetzt wird, wobei r die Breite
des dekomprimierten Bereichs (,.klaffende Fuge*) des Gelenkhalses bezeichnet, welche unter der Annahme einer
linearen Spannungsverteilung im Gelenkhals — unter Vernachl&ssigung von Zugspannungen — ermittelt werden
kann. Nach dem semi-empirischen Modell von Leonhardt (Bild 7a) erhalt man fur a”resp. das effektive Ein-
schniirungsverhaltnis a’/d in Funktion der auftretenden Gelenkrotation o, und der maximal zuléssigen, zur
Druckspannung proportionalen Gelenkrotation o :
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Die Normalkraft spielt dabei eine zentrale Rolle: Bei kleiner Druckkraft treten bereits friher Risse auf, und bei
gleichem Drehwinkel sind die Risse bei kleineren Druckkraften langer. Die Grosse der maximal zul&ssigen Rota-
tion ag, (entsprechend einer klaffenden Fuge = Risslénge von r =0.625a ) wurde von Leonhardt rein empirisch
auf der Basis von Versuchsresultaten und Erfahrungen mit ausgefiihrten Betongelenken festgelegt.

Alternativ zum Modell von Leonhardt kann die Breite a” (resp. das effektive Einschniirungsverhéltnis a’/d)
ermittelt werden, indem der gedriickte Bereich des Gelenkhalses als Flachenlast auf einem elastischen Halbraum
behandelt wird, wie dies bei der Ermittlung der Steifigkeit von Flachfundamenten blich ist (Bild 7b). Mit den
aus der Geotechnik bekannten Naherungsformeln von [Gorbunov 61] kann damit auch die Rotationssteifigkeit
sehr einfach ausgedriickt werden, und es resultieren dhnliche Verhéltnisse wie mit dem Modell von Leonhardt.
Die maximal zuldssige Rotation kdnnte mit diesem Ansatz grundsétzlich bestimmt werden, indem die maximale
Pressung im Gelenkhals — beispielsweise unter der Annahme einer linearen Dehnungsverteilung — mit der
(mehrachsigen) Druckfestigkeit des Betons gleichgesetzt wird. Da weder die Spannungsverteilung noch die
Druckfestigkeit f. bekannt sind (es sind keine Versuche bekannt, in denen die Spannungs- oder Dehnungsver-
teilung im Gelenkhals gemessen wurde), kann jedoch kein verlésslicher Wert von o, ermittelt werden.

Die Beziehung zwischen Riickstellmoment M, und Rotation o spielt fur die praktische Bemessung von Beton-
gelenken nur eine untergeordnete Rolle, dient aber der Priifung der Modellannahmen. Bild 7c zeigt den Verlauf
der auf die Gelenkhalsbreite bezogenen Exzentrizitdit m=M, /(N a) in Funktion der normalisierte Rotation
a=aE,, /o, nach den beiden Modellen im Vergleich mit in Versuchen an Betongelenken mit und ohne Ge-
lenkhalsbewehrung gemessenen Werten. Obwohl die Spannungen im Gelenkhals weit tber den elastischen Be-
reich hinausgehen, zeigen die beiden stark vereinfachten, auf der Elastizitatstheorie basierenden Modelle eine
zufriedenstellende Ubereinstimmung mit den Versuchen.
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Bild 7 (a) Angenommene Spannungs- und Dehnungsvertellung im Gelenkhals unter Drucknormalkraft und Rotation, nach
[Leonhardt 65]; (b) Steifigkeitsabschatzung von Flachfundamenten mit Federn; (c) Vergleich der Modelle mit Versuchser-
gebnissen, nach [Moénnig 69].

Ungelost bleibt die Frage nach der Grosse der maximal zuldssigen Rotation o, bei gegebener Geometrie und
Normalkraft. Der von Leonhardt vorgeschlagene Wert von o, ist rein empirisch und vernachléssigt den Ein-
fluss der Gelenkgeometrie, so dass die Anwendung dieses Werts auf Gelenke mit anderer Geometrie als in den
Versuchen von Leonhardt nicht ohne weiteres moglich ist. Versuche zeigen jedenfalls, dass Gelenke mit einer
kleineren Halsbreite a sich bei gleichem Einschnlrungsverhéltnis a/d unter aufgezwungenen Verdrehungen
wesentlich besser verhalten als solche mit breiterem Gelenkhals. Daraus folgt die Vermutung, dass nicht wie von
Leonhardt postuliert primdr das Einschniirungsverhéltnis a/d , sondern die absolute Breite a des Gelenkhalses
relevant ist [Dix 62]. Die Breite des Gelenkhalses sollte demnach so klein wie mdglich gewahlt werden, und um
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eine bestimmte Verdrehung erreichen zu kdnnen, misste ein Maximalwert der Gelenkhalsbreite eingehalten
werden. Da kein mechanisches Modell verftigbar ist, welches die Ermittlung der Grosse der zuldssigen Rotation
ogy (basierend auf Festigkeits- oder Dehnungskriterien) erlaubt, besteht hier ein Forschungsbedarf.

3.4. Ubertragung von Querkréften

Neben den Druck-Normalkréften N und den Gelenkrotationen o missen Betongelenke in der Regel auch
Querkrafte V, senkrecht zur Gelenkachse Ubertragen. Diese sind betragsmassig in der Regel wesentlich kleiner
als die Normalkréfte und sollten nicht fiir sich allein betrachtet, sondern zusammen mit der Normalkraft unter-
sucht werden: Die Querkréfte bewirken eine Schrégstellung der Normalkraft.

Basierend auf dieser Betrachtungsweise, resp. dem von [Dix 62] vorgeschlagenen Reibungsmodell, begrenzen
alle aktuellen Bemessungsregeln fur Betongelenke die Querkraft V, auf einen bestimmten Prozentsatz der Nor-
malkraft. Dabei bleiben viele Fragen offen, was sich in sehr unterschiedlichen und konservativen Annahmen fir
den Wert des Reibungskoeffizienten manifestiert. Obwohl in den Versuchen von [Base 65] an unbewehrten
Betongelenken Verhaltnisse von V, /N >1 bei gleichzeitigen Gelenkrotationen von bis zu 6° erreicht wurden,
begrenzte beispielsweise Leonhardt die Querkraft auf V, /N <0.25, wobei er bereits fur V, /N >0.125 eine
Bewehrung im Gelenkhals forderte. Selbst diese strengen Begrenzungen kénnen aber in der Praxis meist einge-
halten werden, sofern das Verhdltnis V, / N fir Lastkombinationen im Gebrauchszustand untersucht wird.
Nachweise im Grenzzustand der Tragsicherheit (mit v, = 0.8, v, =1.5) sind dagegen eher kritisch. Als Ausweg
bietet es sich bei zu hohen Querkréften (und nicht stark variierender Richtung der Resultierenden aus N und
V) an, die Gelenkachse zu neigen, was mit betrachtlichem Aufwand fur die Ausfiihrung verbunden, aber einer
starken Bewehrung im Gelenkhals vorzuziehen ist, siehe Abschnitt 3.1.2.

Da in der Zeit, als Betongelenke intensiv erforscht wurden, Nachweise unter Gebrauchslasten den Stand der
Technik darstellten und aussergewthnliche Einwirkungen von untergeordneter Bedeutung waren, wurde das
komplexe Tragverhalten von Betongelenken unter hohen Querkréften bisher nicht ndher untersucht, insbesonde-
re nicht experimentell. [Tue 09] untersuchte das Problem, indem er den gerissenen Hals als unbewehrte, raue
Fuge betrachtete. Allgemeiner kann das Verhalten entsprechend dem Kenntnisstand zur Schubiibertragung in
Kontaktfugen anhand der folgenden Mechanismen untersucht werden: (i) mechanische Verzahnung und adhasi-
ver Verbund; (ii) Reibung infolge &usseren und aus einem inneren Gleichgewichtszustand resultierenden Druck-
normalkraften orthogonal zur Fléche; (iii) Dibelwirkung einer allfalligen Gelenkhalsbewehrung. Diese Mecha-
nismen interagieren miteinander, erreichen ihre Maxima bei verschiedenen Verschiebungen und sind nicht duk-
til. Sie kdnnen daher nicht ohne genauere Untersuchungen superponiert werden; fiir ein mdgliches Vorgehen
siehe fib Model Code [fib 10]. Vereinfachend kann, auf der sicheren Seite liegend, nur der Reibungsmechanis-
mus beriicksichtigt werden. Damit verbleibt als einziger Parameter der Reibungskoeffizient u in der ,,Fuge*
zwischen den Gelenkhalshélften, welcher direkt dem Verhéltnis V, / N entspricht. Geméss fib Model Code kann
fir glatte Betonoberfldchen p =0.5...0.7 und fir aufgeraute Flachen p = 1.4 angesetzt werden; die [SIA 262]
empfiehlt dhnliche, leicht konservativere Werte. Selbst wenn man davon ausgeht, dass wiederkehrende zyklische
Belastungen mit der Zeit eine Glattung der Betonkontaktflachen bewirken, scheint somit eine Begrenzung des
Verhaltnisses V, /N <0.5 fiir unbewehrte Gelenkhalse konservativ zu sein. Da die (iber Reibung Gbertragbare
Querkraft nur von der Grosse der Normalkraft abhangt, welche sich durch eine aufgezwungene Rotation nicht
andert, ist der zulassige Wert von V, / N grundsatzlich unabhéangig von der Grosse der Gelenkrotation. In den
Versuchen von [Base 65] zeigte sich zwar eine gewisse Abhéngigkeit des Querkraftwiderstands vom Rotations-
winkel, aber selbst bei grossen Gelenkrotationen konnten deutlich hdhere Querkréfte tber den unbewehrten
Gelenkhals ubertragen werden als nach den bestehenden, konservativen Bemessungsregeln zuléssig ware.

3.5. Tragverhalten in die starke Richtung

In ausserordentlichen Situationen wie Anprall oder Erdbeben kdnnen Betongelenke durch grosse Querkréfte V,
in Langsrichtung (parallel zur Gelenkachse) und zugehdrige Biegemomente M, um die starke Achse bean-
sprucht werden.

Saiidi et al. [Saiidi 88], [Saiidi 93], [Saiidi 95] untersuchten das Tragverhalten von Betonliniengelenken in der
starken Richtung experimentell und analytisch. Dabei bestétigte sich die zentrale Rolle der Normalkraft bei der
Ubertragung von Querkraften: Je grosser die Normalkraft, desto grisser war der Schubwiderstand in den Versu-
chen. Abhangig vom Verhaltnis zwischen N, V, und M, kann es zur Dekompression eines Teils der Gelenk-
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halslange (Dekompression Uber die ganze Gelenkhalsbreite a) kommen, was mit einer Reduktion der Kontakt-
flache zur Ubertragung der Normal- und Querkraft einhergeht und zu lokal hohen Spannungen fiihren kann.
Unter dieser Belastung kann ein Schub - oder Biegeversagen des Betongelenks eintreten, wobei Schubbriiche
deutlich sproder sind und vermieden werden sollten. Wie bei reiner Druckbeanspruchung erreicht der Beton im
Gelenkhals infolge des dreiachsigen Spannungszustands eine deutlich héhere Druckfestigkeit und Bruchstau-
chung als bei tblichen Biegeproblemen. In [Saiidi 93] wurden Betonstauchungen bis 3% beobachtet, also rund
zehnmal mehr als in einachsigen Druckversuchen.

Falls die Biegung durch eine Exzentrizitdt der Druckresultierenden allein nicht aufgenommen werden kann,
muss eine Gelenkhalsbewehrung eingelegt werden; diese sollte in der Gelenkachse angeordnet werden, um Rota-
tionen um die schwache Achse méglichst wenig zu behindern. In [Saiidi 95] wurden drei mdgliche Anordnungen
einer solchen Gelenkhalsbewehrung untersucht: (i) entlang der Gelenkachse homogen verteilte vertikale Stabe;
(ii) in den Randseiten (Stirnzonen) konzentrierte vertikale Stabe und (iii) entlang der Gelenkachse verteilte, in z-
Richtung geneigte Stébe. Keine der drei Bewehrungsausbildungen zeigte gegeniiber den anderen klare Vor- oder
Nachteile; die Verfasser empfehlen die Ausbildung (i), wobei die Bewehrungsstabe leicht in y-Richtung (kreuz-
weise) geneigt werden sollen, damit sie zugleich einen Beitrag zur Aufnahme von Schubkréften in die Querrich-
tung (Vy ) zu leisten vermdgen.

Der Biege- und Querkraftwiderstand (M bzw. V, z) eines Betongelenkes in die starke Richtung kann néhe-
rungsweise anhand einer Querschnittsbetrachtungen (Bild 8) untersucht werden, wobei folgende Vereinfachun-
gen getroffen werden:

- Ebenbleiben der Querschnitte;

- Bewehrung nur auf Zug wirksam (Druckbewehrung vernachlassigt);

- Schububertragung ausschliesslich tber Reibung in der Druckzone, mit p = 0.5 (Dibelwirkung der Gelenk-
halsbewehrung und Rissverzahnung im dekomprimierten Bereich vernachl&ssigt);

- Mittelwert der Betondruckfestigkeit f. entlang der Gelenkhalsbreite geméss Abschnitt 3.2.3 (Spannungs-
feld);

- Druckspannungsverteilung als Spannungsblock der Lange ¢=0.85x vereinfacht (konservativ, da mehrach-
sig gedrickter Beton ein deutlich langeres Fliessplateau aufweist als einachsig gedriickter Beton, siehe Bild
1b);

- Beriicksichtigung einer allfalligen Verdrehung um die Rotationsachse durch Reduktion der Halsbreite a’
geméss Abschnitt 3.3.

Bei der Ermittlung des Biegewiderstands sind die Beton- und Stahldehnungen zu kontrollieren. Aufgrund der
deutlich hoheren Duktilitdt des Betons unter dreiachsiger Druckbeanspruchung (etwa funfmal so gross wie die
Festigkeitserhdhung) wird der Biegewiderstand praktisch immer durch Reissen der Bewehrung erreicht.

Trotz der vielen Vereinfachungen fiihrt diese Betrachtung zu einer sehr guten Ubereinstimmung mit Versuchsre-
sultaten. Eine Nachrechnung der Grossversuche SD1M und SD2M von [Saiidi 93] ergibt beispielsweise Abwei-
chungen von lediglich 6.5% beziehungsweise 4.7% gegentber den Bruchlasten in den Versuchen.

3.6. Einfluss der Steifigkeit der Umschniirung

Wie bereits in Abschnitt 3.1.2 erldutert, besteht das Confinement des Gelenkhalses bewehrter Betongelenke
einerseits aus aktiven Querdriicken infolge Umlenkung der Trajektorien und andererseits aus passiven Querdrii-
cken, die durch eine Umschnirungsbewehrung unmittelbar ber und unter dem Gelenkhals (Querrichtung) resp.
in der Gelenkschulter direkt neben dem Gelenkhals (Langsrichtung) erzeugt werden. Die Aktivierung der durch
eine Bewehrung erzeugten Querdriicke setzt relativ grosse Querdehnungen des Gelenkhalsbetons voraus.

Fur Korper, bei denen die gesamte (umschnurte) Flache gedriickt ist, hat sich in zahlreichen Versuchen gezeigt,
dass die Umschnirungsbewehrung problemlos aktiviert werden kann. Bei geniigend starker Umschnirung gilt
dies auch fiir hohere Festigkeiten der Bewehrung [Cusson 95]. Bei Betongelenken ist die Situation jedoch inso-
fern anders, als die zu umschniirende Flache (Gelenkhals) nur einem kleinen Teil der gesamten Flache (Gelenk-
anschlusskorper) entspricht, in dem die Umschniirungsbhewehrung eingelegt ist. Nachfolgend wird daher unter-
sucht, ob die Querdehnungen zur Aktivierung des Confinements ausreichen, indem der Einfluss der Querdeh-
nungen auf die dreiachsige Druckfestigkeit mit einer vereinfachten nichtlinearen Berechnung analysiert wird.
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Bild 8 Querschnittsbetrachtung zur Bestimmung des Biege- und Querkraftwiderstands eines (a) unbewehrten und (b) be-
wehrten Betongelenkes in die starke Richtung.

In erster Naherung wird dazu die in Bild 9a dargestellte, rotationssymmetrische Scheibe mit einem Durchmesser
d betrachtet. Die Scheibe weist eine Umschnirungsbewehrung (Querschnitt A, , Elastizitdtsmodul E,) mit
einem Spiraldurchmesser d, auf und ist im inneren Bereich mit dem Durchmesser a durch eine axiale
Druckspannung o,, belastet. Zwischen dem inneren, belasteten Bereich und dem umgebenden Betonring wird
eine Diskontinuitétslinie angenommen, die nur Druckspannungen ubertragen kann. Die Querdehnung e, der
belasteten Betonflache wird anhand des Sekantenmoduls und der Querdehnung des Betons — welche in Anleh-
nung an [Mander 88] angesetzt wird — berechnet. Diese Querdehnung wird vom umgebenden Betonring behin-
dert, wodurch ein passives Confinement resultiert; die Bewehrung kann dabei, solange der Beton ungerissen ist,
vernachléssigt werden. Wird die Druckspannung o,, erhoht, nehmen die Querdehnung &, des belasteten Be-
reichs und die Zugspannungen im umgebenden Betonring zu, bis die Zugfestigkeit (am inneren Rand des Rings)
erreicht wird. In diesem Moment entstehen im umgebenden Betonring radiale Risse.

Sobald die Scheibe gerissen ist, wird der Querdruck ausschliesslich durch die zugbeanspruchte Umschnirungs-
bewehrung erzeugt: Die Umlenkkréfte, welche die Bewehrung an den Beton abgibt, werden tber den im gerisse-
nen Zustand einachsig radial gedriickten Betonring an die belastete Flache tbertragen, die dadurch einen Quer-
druck erfahrt. Die Grosse dieses Querdrucks ist von der axialen Spannung o,,, dem Verhaltnis a/d, und der
Dehnsteifigkeit E,A, der Bewehrung abhéngig. Mit zunehmenden axialen Spannungen nehmen auch die Quer-
driicke zu. Die Bruchspannung o,, = f.. ist erreicht, wenn die erzeugten Querdriicke (resp. die damit einherge-
hende Steigerung der Druckfestigkeit) nicht mehr ausreichen, um die axiale Spannung aufzunehmen.

Bild 9b und c illustrieren den Verlauf der tangentialen Dehnung €, bzw. der radialen Spannung o, (ber den
Radius der Scheibe bei Erreichen der Bruchspannung fiir verschiedene Verhéltnisse a/d, und eine konstante
Bewehrung (Fliessgrenze 500MPa, Stabdurchmesser 20mm, Ganghdhe 100 mm). Man erkennt, dass die Deh-
nungen der Bewehrung (&, bei r=d,/2) mit der Grosse der belasteten Flache korrelieren; bei kleinen belaste-
ten Flachen kénnen also nur relativ geringe Bewehrungsdehnungen mobilisiert werden. Der auf die belastete
Flache wirkende Querdruck (o, bei r=a/2), und damit die maximale Bruchspannung, verlauft dagegen nicht
monoton. Vielmehr weist er ein Maximum bei demjenigen Verhdltnis a/d, (im Beispiel von Bild 9 bei
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al/d, =0.4) auf, fir welches die Bewehrung gerade die Fliessgrenze erreicht. Grossere Verhéltnisse von a/d,
fiihren zu einer kleineren Festigkeitserhdhung, wie Bild 9d bestatigt. Somit existiert fiir jeden Durchmesser a der
gedrickten Zone ein optimaler (Spiral-)Durchmesser d_, der die Druckfestigkeit maximiert. Bild 9e zeigt die
resultierende bezogene Bruchlast in Funktion von a/d; .
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Bild 9 (a) Ortlich belastete Scheibe; (b)Verlauf der tangentialen Dehnung ¢, bzw. (c) der radialen Spannung o, tber den
Scheibenradius fiir verschiedene Verhaltnisse a/d, bei Erreichen der Bruchspannung; (d) Festigkeitserhdhung und (e)
bezogene Bruchlast in Funktion von a/d .

Diese Uberlegungen fiir eine axialsymmetrische Belastung sind ein erster Schritt zur Untersuchung des Einflus-
ses der Grosse der belasteten Flache und der Steifigkeit der Umschnirungsbewehrung auf die Druckfestigkeit
bei Teilflichenpressung. Die Ubertragung der Uberlegungen auf Betongelenke ware mit verschiedenen Modifi-
kationen grundséatzlich méglich, aber aufwéndig. Offen bleibt auch die Frage des Einflusses der grossen Quer-
dehnungen, welche der dreiachsig gedriickte Beton bei passiver Umschniirung, nicht aber bei aktivem Confine-
ment erfahrt. [Richart 29] zeigte vor ber 80 Jahren in umfangreichen Versuchen an Betonzylindern, dass die
Festigkeit von mit Bewehrung umschnirten Priifkérpern praktisch gleich gross ist wie diejenige von Prifkérpern
unter aquivalenten, aktiv (in einer Triaxialversuchsanordnung mit Flissigkeitsdruck) aufgebrachten Quer-
druckspannungen. Seine Folgerung der Unabhangigkeit der dreiachsigen Druckfestigkeit von der Steifigkeit der
Umschniirung wurde seither als Basis fiir verschiedene Stoffgesetze und Fliessbedingungen herangezogen, oft-
mals ohne sie kritisch zu hinterfragen. Dies ist umso erstaunlicher, als die Betonfestigkeiten in den damaligen
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Versuchen aus heutiger Sicht sehr gering waren. Neuere Untersuchungen (u.a. [Fam 01], [Moghaddam 09],
[Shin 10], [Xiong 16]) deuten darauf hin, dass sowohl die Steifigkeit als auch die Festigkeit von dreiachsig
druckbeanspruchtem Beton querdehnungsabhéangig sind: Beton unter aktiv aufgebrachtem Querdruck zeigte ein
steiferes axiales Verhalten und eine leicht hohere Festigkeit als passiv umschnirter Beton (Bild 10).

(e}

X

— Einachsig beanspruchter Beton

Mehrachsig beanspruchter Beton:

starkes passives Confinement
- - missiges passives Confinement

starkes aktives Confinement

- - missiges aktives Confinement

Bild 10 Schematisches Spannungs-Dehnungs-Diagramm fiir passives und aktives Confinement, nach [Moghaddam 09].

3.7. Anwendungspotential hoherfester und faserbewehrter Betone

Bei der Bemessung von Betongelenken wird ein mdglichst schmaler Gelenkhals angestrebt, um mdéglichst grosse
Gelenkrotationen und Kkleine Riickstellmomente zu gewahrleisten (die Rotationssteifigkeit nimmt mit der Breite
a des Gelenkhalses Uberproportional zu). Die minimal erforderliche Gelenkhalsbreite wird durch die dreiachsige
Betondruckfestigkeit bestimmt. Diese kann, wie in Abschnitt 3.2 aufgezeigt, mit weniger konservativen Berech-
nungsmodellen und einer geeigneteren Bewehrungsausbildung, hoher ausgenutzt werden.

Ein anderer Weg zur Optimierung des Tragverhaltens von Betongelenken, resp. zur Minimierung der erforderli-
chen Gelenkhalsbreite besteht darin, hochfesten Beton einzusetzen: Da die Festigkeitszunahme unter dreiachsi-
ger Beanspruchung ausgehend von der einachsigen Druckfestigkeit ermittelt wird, ist die erforderliche Breite des
Gelenkhalses faktisch umgekehrt proportional zur Druckfestigkeit des verwendeten Betons. Allerdings ist eine
gewisse Vorsicht geboten, da bisher keine Versuche an hochfesten Betongelenken durchgefiihrt wurden und
solche Betone ein deutlich sproderes Bruchverhalten zeigen als normalfeste Betone. Eine weitere Optimierung
waére daher durch den Einsatz von ultrahochfestem Faserbeton mdéglich. Einerseits konnte damit die Duktilitét
unter Druckbeanspruchung leicht erhéht werden, andererseits sollte durch die Fasern die aufwéndige Spreiz- und
Umschnirungsbewehrung mindestens teilweise ersetzt werden kénnen, wodurch sich die Ausfiihrbarkeit unter
baupraktischen Bedingungen verbessern liesse. Zudem konnten die Fasern ein zusatzliches Confinement im
Bereich des Gelenkhalses bewirken, da ein steiferes Umschnirungsverhalten erzielt werden kdnnte (siehe Ab-
schnitt 3.6).

Aufgrund der Komplexitat des Tragverhaltens im Gelenkhalsbereich, der begrenzten Erfahrung mit diesen Bau-
stoffen und der fehlenden experimentellen Datenbasis wéren grossmassstabliche Versuche erforderlich, um die-
ses vermutete grosse Potential der Anwendung hoherfester Betone und von UHFB in Betongelenken ausschop-
fen zu kénnen.

4. Schlussfolgerungen und Bedeutung fur die Praxis

Aufgrund der durchgefiihrten analytischen und numerischen Untersuchungen und deren Vergleich mit alteren
Versuchsresultaten kénnen folgende Erkenntnisse gewonnen werden:

- Der theoretische Kenntnisstand im Bereich lokaler Druckbeanspruchung (Teilflachenpressung) ist dusserst
limitiert. Insbesondere ist der in praktisch allen Normen verwendete Quadratwurzel-Ansatz rein empiri-
scher Natur. Die in der vorliegenden Arbeit vorgeschlagenen Modelle weisen im Vergleich dazu wesentli-
che Vorteile auf: Sie basieren auf einem konsistenten, mechanischen Modell, erlauben dadurch die Beriick-
sichtigung des gunstigen Einflusses einer Querbewehrungen und stimmen besser mit Versuchsresultaten
uberein.

1. Februar 2017 Seite 18/19



Betongelenke Schlussbericht

- Die bestehenden Bemessungsregeln fur Betongelenke sind konservativ. Dies betrifft sowohl die Kapazitat
zur Aufnahme von Normalkraften als auch die zuldssigen Gelenkverdrehungen und — in besonderem Aus-
mass — die aufnehmbaren Querkréfte. Fiir eine Bemessung resp. Uberpriifung von Betongelenken unter
aussergewohnlichen Einwirkungen (Erdbeben, oder Anprall) eignet sich der in Abschnitt 3.5 hergeleitete
Bemessungsvorschlag.

- Die Wirksamkeit der Umschnirungsbewehrung héngt von den geometrischen Verhéltnissen und der Stei-
figkeit ab und ist analytisch schwierig zu quantifizieren. In der vorliegenden Arbeit wurden die grundle-
genden Zusammenhénge mit einem vereinfachten Modell untersucht, das plausible Resultate liefert, aber
noch experimentell validiert werden sollte.

- Bestehende Bemessungsregeln beriicksichtigen keine Umschniirungsbewehrung unmittelbar Gber und unter
dem Gelenkhals. Da ohne eine solche Bewehrung nach der Risshildung kein dreiachsiger Druckspannungs-
zustand erzeugt werden kann (fehlendes Confinement in L&ngsrichtung), wie er aber zur Gewahrleistung
der von den gleichen Regeln vorausgesetzten Druckfestigkeit erforderlich ist, basieren diese Regeln impli-
zite auf der Betonzugfestigkeit.

- Eine Faserbewehrung wirde sich mutmasslich sehr giinstig auf das Verhalten von Betongelenken auswir-
ken und kénnte einen Teil der Umschniirungs- und Spreizbewehrung ersetzen, was die Bauausfiihrung stark
erleichtern wirde.

- Es existieren nur wenige aussagekraftige Versuche an Betongelenken und keine aussagekraftige Messun-
gen von Spannungs- resp. Dehnungsverteilungen im Bereich des Gelenkhalses. Auch fir die vermeintlich
einfachere Problemstellung der Teilflichenpressung liegen praktisch keine solchen Messungen vor.

Aufgrund des komplexen Verhaltens im Bereich des Gelenkhalses und der fehlenden experimentellen Daten-
grundlage kann die tatséchliche Kapazitat von Betongelenken — insbesondere unter allgemeiner Beanspruchung
und aufgezwungenen Rotationen — mit analytischen Modellen und numerischen Untersuchungen allein nicht
abschliessend geklart werden.

5. Empfehlungen fir die weitere Umsetzung

Die Tragwirkung von Betongelenken ist komplex und entzieht sich weitgehend der Behandlung mit klassischen
Modellvorstellungen des Stahlbetonbaus. Die bisherigen Bestrebungen, das Verhalten von Betongelenken analy-
tisch zu beschreiben, waren daher nicht erfolgreich, was sich in der semi-empirischen Natur der bestehenden
Bemessungsregeln dussert.

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass die bestehenden Bemessungsregeln konservativ sind, und dass eine
Behandlung von Betongelenken auch unter allgemeiner Beanspruchung mit mechanischen Modellen méglich ist.
Allerdings bleiben noch verschiedene Aspekte offen, und aufgrund der Resultate alterer Experimente (oftmals
scheibenférmige Versuchskorper ohne realistische Ausdehnung in Langsrichtung) kénnen die Modelle insbe-
sondere fur allgemeine Beanspruchung und aufgezwungene Rotationen nicht ausreichend validiert werden. Auch
kann der mutmasslich giinstige Einfluss einer Faserbewehrung damit nicht quantifiziert werden. Dazu wéren
reprasentative, grossmassstabliche VVersuche unter allgemeiner Beanspruchung erforderlich, in welchen das loka-
le Verhalten im Gelenkhalsbereich mittels moderner Messtechnik moglichst detailliert untersucht wird.

Es wird daher empfohlen, solche Versuche durchzufiihren. Aufgrund der engen Verwandtschaft mit der im Be-
tonbau weit verbreiteten und relevanten Fragestellung der Teilflachenpressung sollten in einem ersten Schritt
einfachere Versuche zu diesem Thema durchgefiihrt werden, deren Resultate sodann fiir die Festlegung der Ver-
suchsparameter der aufwandigeren Versuche an Betongelenken herangezogen werden kdnnen.

Auf Basis der Versuchsresultate wird es mdglich sein, die Resultate der vorliegenden Arbeit zu validieren und,
darauf aufbauend, auf klaren mechanischen Modellen basierende Bemessungsvorschriften fir Teilflachenpres-
sung und Betongelenke herzuleiten.

6. Finanzielles

Die vorliegende Arbeit wurde durch cemsuisse mit einem Beitrag von CHF 70°000.— unterstiitzt, wofir sich die
Verfasser aufrichtig bedanken.
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