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Zusammenfassung

1) Es wurden Polymerisationsversuche von Methylmethacrylat und Vinylchlorid mit

verschiedenen Diazoniumchloriden, Kaliumdiazotaten, Diazocyaniden und Diazo-

estern als Katalysatoren ausgeführt. Nitrosoformanilid wurde ausserdem als Ka¬

talysator für die Polymerisation von Styrol verwendet.

2) Während beim Standardkatalysator o<,o4'-Azodiisobutyronitril Methylmethacrylat

nach 5 Stunden auspolymerisiert war, ergab das beste Diazoniumchlorid in der

gleichen Zeit eine Ausbeute von 4,3% Polymerem; Benzoldiazoniumnitrat eine

solche von 9,5%, das aktivste Kaliumdiazotat eine solche von 37% Nitroso-p-

Chlorformanilid benötigte 1 3/4 Stunden um eine totale Polymerisation zu erreichen.

3) Bei der Polymerisation von Vinylchlorid ergab keine der verwendeten Diazoverbin-

dungen eine Polymerisation. Sie zeigten eher eine inhibierende Wirkung.

4) Während bei der Polymerisation von Styrol mit <x ,<x
'

-Azodiisobutyronitril nach

46 Stunden 10 g (100%) Polymères vorlag, wies Nitrosoformanilid in der gleichen

Zeit nur 1,5 gr auf.


