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7. ZUSAMMENFASSUNG

Es wurden 1-(2-Hydroxyphenylazo)-2-naphthol-Farbstoffe mit Nitro-, Chlor-,
Methyl- und Methoxysubstituenten in 4'- und 5'-Stellung hergestellt und de-
ren erste Dissoziationskonstante (pKal) und Komplexbildungskonstante mit
Zink-Ionen (pKZn) bestimmt, Die pK al-Werte zeigen eine gute Korrelation
mit den Hammett'schen 6-Werten.

Der Langmuir-Adsorption dieser Farbstoffe an Zinkoxid ist ein zweiter Ef-
fekt iiberlagert, nimlich ein Abbau des Zinkoxidkornes. Dieser irreversible
Abbau ist umso rascher, je kleiner der pK a1 T bzw. pKZ n—Wert ist.

Aus dem fiir eine monomolekulare Adsorptionsschicht berechneten Bedeckungs-
grad kann auf eine senkrechte Anordnung der Farbstoffmolekiile auf der Zink-
oxidoberfliche geschlossen werden.

Wir entwickelten ein einfaches Modell fiir sensibilisierte Zinkoxid-Binder-
Schichten. Dieses erlaubt, zwischen tatsichlicher ("intrinsic") sensibilisieren-
der Wirkung eines Farbstoffes und beobachteter elektrophotographischer Emp-
findlichkeit einer Schicht zu unterscheiden. Auch kann der Einfluss verschie-
dener anderer Parameter auf die Entladungskurven abgeschitzt werden.

Es lisst sich zeigen, dass der Einfluss von Substituenten auf die tatséichli-
che Sensibilisierungwirkung von o, o'-Dihydroxyazofarbstoffen so klein ist,
dass er mit Hilfe von Entladungsmessungen sensibilisierter Zinkoxid-Binder-
Schichten nicht bestimmt werden kann. Die experimentell beobachtete Abhin-
gigkeit der elektrophotographischen Empfindlichkeit solcher Schichten von
den Substituenten am Sensibilisierungsfarbstoff des Types o, o' -Dihydroxyazo
muss somit vorwiegend der unterschiedlichen Fihigkeit solcher Farbstoffe
zugeschrieben werden, das Zinkoxidkorn abzubauen. Dieser Abbau erfolgt
umso leichter, je acidifizierender der Substituent ist.

Im Gegensatz zu dem vernachlissigbaren Substituenteneinfluss scheint jedoch
eine Komplexbildung der o, o'-Dihydroxyazo-Gruppe mit Zinkionen die tat-
sdchliche sensibilisierende Wirkung von o, o'-Dihydroxyazofarbstoffen deutlich
messbar herabzusetzen,



