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Gitter, worin bei der y’-Tonerde die Kationen statistisch iiber die
Zwischenrdume verteilt sind, wahrend im Falle der 7-Struktur
pro Einheitsparallelepiped 24 Kationen an ganz bestimmte Plitze
des Spinellgitters gebunden sind.

Die teilweise amorphen Strukturen der Kationen sind da-
durch begriindet, dass es bei einem Verhiltnis Kation : Anjon =
2 :3 nicht moglich ist, eine bestimmte Anzahl Kationen in das
kubische Gitter der Anionen zu placieren, ohne dass das Paral-
lelepiped unwahrscheinlich gross angenommen wird. Eine ku-
bische Anordnung kann in diesem Falle nur dadurch zustande
kommen, dass die Kationen in einem unvollstindig geordneten
Zustand vorliegen. Eine vollstindig bestimmte Anordnung von
Kationen und Anionen ldsst sich hier nur in einer niedrigeren
Symmetrie oder im Falle einer 6-zihligen Packung des Sauer-
stoffs denken. Dieser letztere Fall wird verwirklicht bei der Um-:
wandlung von ¥ -Tonerde in @¢-Tonerde beim Glithen iiber 1000°.

Zusammenfassung

1. Nach einer eingehenden Literaturiibersicht iiber die vor-
handenen Methoden zur Bestimmung von Tonerde in Alumi-
niumlegierungen wurde ein neues Verfahren entwickelt, das ge--
stattet, zusammenhingende Eloxalschichten freizulegen und deren
Dicke zu bestimmen. Mit dieser Methode wurde das Wachstum
von anodisch erzeugten Aluminiumoxydschichten in oxalsaurer
und schwefelsaurer Losung untersucht.

2. Es wurde eine Apparatur zur Mikrobestimmung von Alu-
miniumoxyd in Aluminium entwickelt, die gestattet, Oxydmen-
gen bis zu der Grossenordnung des natiirlichen Oberflichen-
oxyds des Aluminiums zu bestimmen. Die Dicke der natiirlichen
Oberfléic-?enoxydhaut einer Aluminiumfolie wurde damit zu 145
bis 150 A bestimmt.

3. Durch Messungen der elektrischen Kapazitit konnte die
Dielektrizitatskonstante von Eloxalschichten zu 7,58 bestimmt
werden. !
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4. Es wurde gezeigt, dass bei°250° C die anfanglich vorhan-

dene Deckschicht von 145—150 A auch bei tagelangem Erhitzen
keine merkliche Zunahme erfahrt.

Bei 360° C kann dagegen ein anfangs rasch verlaufendes,
dann langsamer werdendes Dickenwachstum beobachtet werden.
Anzeichen fiir einen stationiren Endwert sind nicht vorhanden.
Nach 24 Stunden zeigte sich ein linearer Anstieg, der bis zu einer
Schichtdicke von iiber 1000 A verfolgt werden konnte.

Ganz analog verlief das Dickenwachstum der Schicht bei 500°
und 600° C, nur mit dem Unterschied, dass der anfingliche An-
stieg viel rascher erfolgte. Der lineare Anstieg der Schichtdicke
wurde hier schon bei 16 Stunden (500° C) resp. 12 Stunden
(600° C) erreicht. '

5. An einem Aluminiumblech von 0,5 mm Dicke wurde die
Dickeninderung wiahrend des Eloxierens mikrometrisch be-
stimmt. Es wurde gezeigt, dass bis zu 160 Minuten ein lineares
Wachtstum stattfindet, worauf dann in gleichem Masse eine Ab-
nahme der Gesamtdicke stattfindet, wihrend die Menge des vor-
handenen Oxyds konstant wird.

Diese Erscheinung rithrt davon her, dass die FEloxalschicht
anfinglich mit ca. 87%iger Ausbeute gebildet wird. Mit zuneh-
mender Schichtdicke vermindert sich jedoch die Stromausbeute
auf etwa 50 %, wihrend die restlichen 50 % durch Siurebildung
eine Auflosung der Tonerde an der Oberfliche bewirken. Da-
durch ergibt sich eine Abnahme der mikrometrisch gemessenen
Blechdicke, bei annahernd konstantem Tonerdegehalt der Eloxal-
schicht.

6. An FEloxalschichten, die bei Zimmertemperatur erzeugt
worden waren, wurden Wasserbestimmungen durchgefithrt und
dabei ein Wassergehalt der Oxydschicht von ca. 13 % gefunden,
entsprechend der Formel AIOOH. Rontgenaufnahmen von Prof.
Brandenberger hatten ergeben, dass diese Eloxalschichten prak-
tisch amorph sind. Die bei ca. 900° C entwisserten Proben zeigten
die Struktur von 7-Tonerde.



