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ZUSAMMENFASSUNG

Es wurden die Aktivitit und Selektivitit einiger bekannten und
neuen Dehydratationskatalysatoren bei der Dehydratation von
Athylalkohol und Athylither zu Athylen studiert und ihr Zusam-
menhang mit der Mikrostruktur untersucht.

1. Eswurden die Wirmeténung und die Gleichgewichtskonstante
der Dehydratation von Athylalkohol zu Athylen berechnet.

2. Ein Tonerdekatalysator wurde chemisch und réntgenogra-
phisch auf seine kristalline Phasenzusammensetzung untersucht.
Dabei konnte beim Calcinieren ein Ubergang des Aluminiumoxyd-
Monohydrats in das y-Aluminiumoxyd festgestellt werden.

3. Durch Aufnahmen der Stickstoff-Isothermen wurden die
Oberflichen und die Porenradien einiger Kontakte bestimmt.

4. Es konnte eine Aktivititszunahme der Tonerde mit steigender
Calcinierungstemperatur im Gebiet von 300 bis 600° C festgestellt
werden.

5. Es wurde ferner ein Zusammenhang zwischen der Porengrésse
und der Selektivitit der Tonerde gefunden.

6. Spuren von Kaliumsulfat im Tonerdekatalysator verursachten
eine Vergrosserung der Poren und eine Abnahme der Oberflache. Der
Kontakt erwies sich inaktiver und férderte die Dehydrierung in
stirkerem Ausmass als die reine Tonerde. Ahnliche katalytische
Eigenschaften wies phosphorsiurehaltige Tonerde auf.

7. Rontgenographische Aufnahmen der Aluminiumoxyd-Bor-
oxyd-Kontakte ergaben, dass eine chemische Bindung zwischen den
beiden Komponenten besteht. Katalytisch wies dieser Kontakt aus-
schliesslich dehydratisierende Eigenschaften auf.

8. Durch Anderung der molaren Verhiltnisse im Mischkataly-
sator aus Aluminiumoxyd-Boroxyd-Phosphorsiure konnte ein sehr
aktiver Dehydratationskontakt hergestellt werden. Auf &hnliche
Weise konnte aus Siliciumdioxyd-Boroxyd-Phosphorsiure ebenfalls
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ein fiir die Herstellung von reinem Athylen geeigneter Kontakt
erhalten werden.

9. Es wurden verschiedene Mengen von Boroxyd bzw. Alumini-
umoxyd zu Siliciumdioxyd zugesetzt. Das Boroxyd erwies sich als
Aktivator fiir die Dehydrierung, wihrend das Aluminiumoxyd die
Dehydratation des Athylalkohols forderte.

10. Es wurde die Dehydratation von Athylither an Tonerde
systematisch untersucht, wobei sich ergab, dass der Ather gegen-
iiber Athylalkohol als Ausgangsstoff fiir die Herstellung von reinem
Athylen keine Vorteile besitzt.

11. Es wurde der katalytische Einfluss der Wandung von Re-
aktionsrohren aus verschiedenen Metallen untersucht. Es konnte
dabei festgestellt werden, dass im Temperaturgebiet von 325 bis
400° C Eisen die Dehydrierung stark beschleunigt, wihrend Kupfer
und Aluminium sich als katalytisch inaktiv erwiesen.



